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o0 zkouSkich pozarné technickych charakteristik

NARODNI AKREDITACNI ORGAN

C.j.: PTL—218/99

Pocet stran protokolu: 1

Zadavatel: Brett Martin Limited, 24 Roughfort Road, Mallusk - Co Antrin BT 36 8RE,
United Kingdom

PREDMET ZKOUSEK

Nazev: Dvoudutinova deska MARLON
Norma: Nesdé¢lena Vyrobce: Viz zadavatel
Slozeni: Polykarbonat, pfisady

Vzhled: Transparentni dvoudutinova plastova deska , tlou§tka stény cca 1 mm, celkova
tloustka 16 mm; hustota 1,20 g/cm’

Datum p¥ijeti vzorku: 26. 4. 1999 Odbér vzorku: Vzorek dodal zadavatel

Datum provedeni zkousek: 6. 5. 1999

ZKUSEBNI METODA: CSN 73 0862

NAMERENE HODNOTY A VYSLEDKY ZKOUSEK:

Vzorek ¢islo: 1 2 3 4 5 prumér

Datum zkousky: 6. 5. 6..3. 6. 3. 6. 3. 6. 5.

AT, [°C] 26 25 24 26 26 25

AT, [°C] 18 19 19 20 20 19

AT . [°C] 146 149 151 141 148 147

t . [min] 13 12 12 13 12 12
Q=195

Zavér:

Podle vypoctené hodnoty Q je "Dvoudutinové deska MARLON" zafazena do stupné
hotlavosti

Cl — tézece horlavé.

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousek. Maji platnost do 7. 5. 2004. Bez
pisemného souhlasu zkuSebny se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vedouci zkuSebny: Ing. Pavel VaniSc/C§c'.
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